C22B

Cc22 METALURGIA; ALEACIONES FERROSAS O NO FERROSAS, TRATAMIENTO DE

ALEACIONES O METALESNO FERROSOS

C22B PRODUCCION O AFINADO DE METALES (fabricacion de polvos metdlicos o sus suspensiones B22F 9/00; produccién de
metales por electrdlisis o electroforesis C25); PRETRATAMIENTO DE MATERIASPRIMAS

Nota

Q) En la presente subclase, 10s grupos para la obtencion de metales incluyen la obtencion de los metal es por procesos no metalGrgicos y
|a obtencion de compuestos metalicos por procesos metalUrgicos. Asi, p. €. el grupo C22B 11/00 cubre la produccién de plata por
reduccion de oxido de plata en solucion amoniacal, y € grupo C22B 17/00 cubre la produccién de éxido de cadmio por un proceso
metal Urgico. Ademas, aunque los compuestos de arsénico y antimonio estan cubiertos por la subclase CO1G, la produccion de los
€elementos esta cubierta por C22B, asi como |a produccion de sus compuestos por procesos metal Urgi cos.

Esquema general

PRETRATAMIENTO DE MATERIAS

PRIMAS ...ttt sttt 1/00, 4/00,
7/00

PROCESOS GENERALES DE OBTENCION

DE METALES......c oot 3/00, 4/00,
5/00

AFINADO O REFUSION DE METALES..........ccoviiviiiinnne 9/00
OBTENCION DE UN METAL PARTICULAR....11/00 Hasta 61/00

1/00 Tratamiento preliminar de minerales o residuos
metalicos[1,8]
1/02 . Procesos detostacion (C22B 1/16 tiene
prioridad) [1,8]

1/04 . . Tostacion conaire[1,8]

1/06 . . Tostacion sulfatante [1,8]

1/08 . . Tostacion clorurante[1,8]

1/10 . . enformafluidizada[1,8]

1/11 . Eliminacién de azufre, fésforo o arsénico por

meétodos diferentes ala tostacion [2,8]
1/14 . Adglomeracion; Briqueteado; Aglutinacion;
Granulacion [1,8]

1/16 . . Sinterizacion; Aglomeracion [1,8]

1/18 . . . encubasdesinterizacion[1,8]

1/20 . . . enméquinasde sinterizacion con parrilla
movil [1,8]

1/212 en hornos de tunel [2,8]

1/214 en hornos de cuba[2,8]

1/216 . . . enhornosrotativos([2,8]

1/22 . . . enotrosaparatos de sinterizacion [1,8]

1/24 . . Adglutinacion; Briqueteado [1,8]

1/242 con ligantes [2,8]

1/243 inorganicos [2,8]

1/244 organicos[2,8]

1/245 con materia carbonosa para la produccion

de aglomerados coquificados [2,8]

1/248 de residuos metdlicos o aleaciones
coquificadas [2,8]

1/26 . Enfriamiento de minerales tostados, sinterizados o

aglomerados [1,8]

3/00 Extraccion de compuestos metdlicos por via himeda
apartir de minerales o de concentrados[1,5,8]
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3/02
3/04
3/06
3/08
3/10
3/12
3/14

3/16
3/18

3/20

3/22

3/24

3/26

Cuando se clasifique en este grupo, la naturaleza de todo
metal que se considere que representainformacion de
interés para la blsgueda, puede ser clasificada también
en los grupos principal es ((nicamente) C22B 11/00
Hasta C22B 25/00, en el grupo C22B 19/34 o en
cualquiera de los grupos C22B 26/00 Hasta

C22B 61/00.Puede darse este caso, p. €. cuando se
considere de interés hacer posible la blsqueda de
extraccion de metales particulares o de sus compuestos
usando una combinacién de simbolos de clasificacion.
Tal clasificacion no obligatoria deberia darse como
“informacién adicional”. [8]

Sus aparatos[1,8]
por lixiviacion (C22B 3/18 tiene prioridad) [5,8]
en soluciones minerales &cidas [5,8]
Acido sulfurico [5,8]
Acido clorhidrico [5,8]
en soluciones minerales alcalinas [5,8]
gue contienen amoniaco o sales de
amonio [5,8]
en soluciones organicas [5,8]
con la ayuda de microorganismos o de enzimas, p. €.
de bacterias 0 algas [5,8]
Tratamiento o purificacion de soluciones, p. . de
soluciones obtenidas por lixiviacion (C22B 3/18 tiene
prioridad) [5,8]
por procedimientos fisicos, p. . por filtracion, por
medios magnéticos (C22B 3/26 tiene
prioridad) [5,8]
por adsorcion sobre sustancias solidas, p. €.
extraccion con resinas solidas [5,8]
por extraccion liquido-liquido utilizando
compuestos organicos [5,8]
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3/28
3/30
3/32
3/34
3/36

3/38
3/40
3/42
3/44

3/46
4/00

4/02
4/04
4/06
4/08

5/00

5/02
5/04
5/06
5/08

5/10
5/12
5/14
5/16

5/18
5/20

7/00

7/02
7/04

9/00

9/02

9/04
9/05

En los grupos C22B 3/28 Hasta C22B 3/40:

(a) seaplicalaregladel dltimo lugar, es decir en cada
nivel jerérquico, salvo que se indique lo contrario,
los compuestos se clasifican en el dltimo lugar
apropiado;

(b) cuando varios compuestos se utilizan
sucesivamente, cada compuesto se clasificacomo
tal;

(c) las mezclas que contienen varios compuestos
cubiertos todos ellos por un mismo grupo
comprendido entre C22B 3/28 Hasta C22B 3/38, se
clasifican tnicamente en ese grupo. [5]

Aminas[5,8]

Oximas|[5,8]

Acidos carboxilicos [5,8]

gue contienen azufre [5,8]

Compuestos heterociclicos (C22B 3/34 tiene

prioridad) [5,8]

gue contienen fésforo [5,8]
. Mezclas[5,8]
por extraccion mediante intercambio de iones[5,8]
por procedimientos quimicos (C22B 3/26,
C22B 3/42 tienen prioridad) [5,8]

por sustitucién, p. €. cementacion [5,8]

Tratamiento electrotérmico de minerales o productos
metal (r gicos para obtener metales o aleaciones
(métodos generales de afinado o refusion de metales
C22B 9/00; obtencién de hierro o acero C21B,
C21C) [2,9]

Metales ligeros [2,8]

Metales pesados [2,8]

Aleaciones[2,8]

Aparatos [2,8]

Procesos generales de reduccion aplicados a los
metales[1,8]
métodos secos [1,8]
por aluminio, otros metales o silicio [1,8]
por carburos o similares [1,8]
por sulfuros; Procesos de reaccion por
tostacion [1,8]
por agentes reductores carbonosos solidos [1,8]
por gases [1,8]
material fluidizado [1,8]
con volatilizacién o condensacion del metal
producido [1,8]
Reduccion paso a paso [1,8]
apartir de carbonilos metdlicos[1,8]

Tratamiento de materias primasdistintasalos
minerales, p. g. residuos, para producir metalesno
ferrosos o sus compuestos [1,8]

Tratamiento de cenizas [1,8]

Tratamiento de escorias[1,8]

Procesos generales de afinado o refusién de metales,
Aparatos paralarefusion de metales bajo escorias
electroconductoras o por arco [1,8]
Afinado por licuacion, filtracion, centrifugacion,
destilacion o accion de ultrasonidos [1,8]
Afinado por tratamiento en vacio [1,3,8]
Afinado por tratamiento de gases, p. §. por limpieza
conun gas[3,8]

9/10

9/14
9/16
9/18
9/187
9/193

9/20
9/21
9/22

11/00
11/02
11/06
11/08
11/10
11/12

13/00
13/02
13/06
13/08

13/10

15/00
15/02
15/04
15/06
15/14

17/00
17/02
17/06

19/00
19/02

19/04
19/06
19/08
19/10
19/12
19/14
19/16
19/18
19/20

19/28
19/30
19/32
19/34

19/36
19/38

21/00
21/02
21/04
21/06

con agentes de afinado o fundentes;, Empleo de
sustancias para estos procesos (C22B 9/18 tiene
prioridad) [1,3,8]
Afinado en estado solido [1,8]
Refusion de metales (licuacion C22B 9/02) [3,8]
Refusion bajo escorias electroconductoras [3,8]
Equipos para estos efectos, p. €. hornos [5,8]
Moldes, placas de fondo o placasinferiores
o de encendido [5,8]
Refusion por arco [3,8]
Equipos para estos efectos [5,8]
calentamiento por energia ondulatoria o por
radiacién corpuscular [3,8]

Obtencion de metales nobles [1,8]
por procesos secos[1,8]
cloruracion [1,8]
por cianuracion [1,8]
por amalgamacion [1,8]

Sus aparatos[1,8]

Obtencion de plomo [1,8]
por procesos secos[1,8]
Afinado [1,8]
Separacion del plomo por precipitacion, p. €. por
proceso Parkes [1,8]
Separacion del plomo por cristalizacion, p. €. por
proceso Pattison [1,8]

Obtencién de cobre[1,8]
en altos hornos[1,8]
en hornos de reverbero [1,8]
en convertidores[1,8]
Afinado [1,8]

Obtencién de cadmio [1,8]
por procesos secos [1,8]
Afinado [1,8]

Obtencion decinc u 6xido decinc [1,8]
Tratamiento preliminar de los minerales; Afinado
preliminar del 6xido de cinc [1,8]

Obtencién de cinc por destilacion [1,8]
en hornos de mufla[1,8]
en atos hornos[1,8]
en hornos de reverbero [1,8]
en hornos de crisol [1,8]
en retortas verticales [1,8]
Aparatos de destilacion [1,8]

Condensadores; Aparatos receptores[1,8]
Obtencién de cinc por método distinto ala
destilacion [1,8]
apartir de los residuos de los hornos de mufla[1,8]
apartir de residuos o desechos metdlicos [1,8]
Afinado del cinc [1,8]

Obtencién de éxido de cinc (purificacion de 6xido de
cinc CO1G 9/02) [1,8]

en altos hornos o de reverbero [1,8]

en hornos rotativos [1,8]

Obtencion de aluminio [1,8]
con reduccién [1,8]
con metales alcalinos [1,8]
Afinado [1,8]
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23/00
23/02
23/06

25/00
25/02
25/06

25/08
26/00

26/10
26/12
26/20

26/22

30/00
30/02
30/04
30/06

34/00
34/10
34/12

Obtencidén del niquel o del cobalto [1,8]
por procesos secos[1,8]
Afinado [1,8]

Obtencidn del estafio [1,8]
por procesos secos [1,8]
a partir de residuos, especialmente por residuos de
estafio (por procesos electraliticos C25C 1/14) [1,8]
Afinado [1,8]

Obtencién de metales alcalinos o alcalinotérreos o de
magnesio [2,8]
Obtencidn de metales acalinos [2,8]
Obtencién del litio [2,8]
Obtencion de metales alcalinotérreos o del
magnesio [2,8]
Obtencién del magnesio [2,8]

Obtencidn de antimonio, arsénico o bismuto [2,8]
Obtencién de antimonio [2,8]
Obtencién de arsénico [2,8]
Obtencién de bismuto [2,8]

Obtencidn de metalesrefractarios[2,8]
Obtencidn de titanio, circonio o hafnio [2,8]
Obtencidn detitanio [2,8]
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34/14
34/20
34/22
34/24
34/30
34/32
34/34
34/36

35/00
41/00
43/00
47/00
58/00
59/00
60/00

60/02
60/04

61/00

C22B

Obtencién de circonio o hafnio [2,8]
Obtencién de niobio, tantalo o vanadio [2,8]
Obtencién de vanadio [2,8]
Obtencién de niobio o tantalo [2,8]
Obtencién de cromo, molibdeno o tungsteno [2,8]
Obtencién de cromo [2,8]
Obtencién de molibdeno [2,8]
Obtencién de tungsteno [2,8]

Obtencién de berilio [1,8]

Obtencion de ger manio [1,8]

Obtencion de mercurio [1,8]

Obtencién de manganeso [1,8]

Obtencion degaliooindio [2,8]

Obtencién delos metalesdelastierrasraras|1,8]

Obtencion de metales que tienen un nimero atémico
mayor oigual que 87, p. . metalesradiactivos[2,8]
Obtencidn de torio, uranio u otros actinidos [2,8]
Obtencidn de plutonio [2,8]

Obtencion de metales no previstos anteriormente en
la presente subclase (hierro C21) [1,2,8]



